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XXXVI. Modulus of elasticity and flexural strength of two different types of custom made impression trays.  Uctasli S., Hasanreisoglu U.JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, vol.75, pp.364, 1996 (SCI-Expanded)XXXVII. The fracture resistance of dental materialsUctasli S., Harrington E., Wilson H.JOURNAL OF ORAL REHABILITATION, vol.22, no.12, pp.877-886, 1995 (SCI-Expanded)XXXVIII. THE ATTENUATION OF RADIATION BY PORCELAIN AND ITS EFFECT ON POLYMERIZATION OF RESINCEMENTSUCTASLI S., HASANREISOGLU U., WILSON H.JOURNAL OF ORAL REHABILITATION, vol.21, no.5, pp.565-575, 1994 (SCI-Expanded)XXXIX. VARIABLES AFFECTING THE FRACTURE-TOUGHNESS OF RESIN-BASED INLAY ONLAY SYSTEMSUCTASLI S., WILSON H., ZAIMOGLU L.JOURNAL OF ORAL REHABILITATION, vol.20, no.4, pp.423-431, 1993 (SCI-Expanded)XL. Mandibular guidance prostheses fo llowing resection procedures: three case reports.   Hasanreisoglu U., ÜÇTAŞLI S., GÜRBÜZ A.The European journal of prosthodontics and restorative dentistry, vol.1, no.2, pp.69-72, 1992 (SCI-Expanded)XLI. Evaluation of impression tray techniques in microstomic patients.  Hasanreisoglu U., ÜÇTAŞLI S., GÜRBÜZ A.The European journal of prosthodontics and restorative dentistry, vol.1, no.1, pp.31-33, 1992 (SCI-Expanded)XLII. INFLUENCE OF PORCELAIN MATERIAL AND COMPOSITE LUTING RESIN ON MICROLEAKAGE OFPORCELAIN LAMINATE VENEERSZAIMOGLU A., KARAAGACLIOGLU L., UCTASLI U.JOURNAL OF ORAL REHABILITATION, vol.19, no.4, pp.319-327, 1992 (SCI-Expanded)
Articles Published in Other JournalsI. Adeziv Köprü Restorasyon Uygulamalarında Güncel Yaklaşım: Geleneksel Derleme  Recent Advance in Adhesive Bridge Restoration Practice: L iterature Review ÜÇTAŞLI S., KÖK A. Y., Büyükateş İ.Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.29, no.4, pp.631-638, 2023 (Peer-Reviewed Journal)II. Surface roughness of monolithic ceramic and ceramic-like CAD/CAM materialsÜÇTAŞLI S., Yıldırım B., Çetin Ü.Journal of International Dental and Medical Research, vol.15, no.2, pp.534-537, 2022 (Scopus)III. CAD/CAM Tekniğinde Kullanılan İndirekt Restoratif  Materyaller ÜÇTAŞLI S., erdog m.Türkiye klinikleri diş hekimliği bilimleri dergis, vol.4, no.3, pp.40-48, 2018 (Peer-Reviewed Journal)IV. Farklı Cad/Cam materyallerinde simantasyon teknikleriÜÇTAŞLI S., erdog m.Türkiye klinikleri diş hekimliği bilimleri dergisi, vol.4, no.3, pp.1-10, 2018 (Peer-Reviewed Journal)V. Dental implant tarihçe ve tanımı: Dental implantların sınıflaması restorasyonlar-Güncel yaklaşımlar.  ÜÇTAŞLI S.Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.23, 2017 (Peer-Reviewed Journal)VI. İmplant üstü vida tutuculu veya siman tutuculu protetik restorasyonlar Güncel yaklaşımlarÜÇTAŞLI S.Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergis, vol.22, pp.53-59, 2016 (Peer-Reviewed Journal)VII. Süt ve Sürekli Molarların Restorasyonunda  İki farklı Bağlayıcı Ajan Sisteminin Kompomer Dolgu Materyalinin Adaptasyonuna EtkisiÜÇTAŞLI S., TULGA-ÖZ F., ÖZER L.Türkiye Klin.Dişhek.Bil.Derg., vol.5, no.2, pp.81-91, 1999 (Peer-Reviewed Journal)VIII. Effects o f the impression materials and the disinfectants on the dimensional stability o f resected   



maxillary arch impressions ÜÇTAŞLI S., HASANREİSOĞLU U.Balkan Journal of Stomatology,, vol.3, pp.106-110, 1999 (Peer-Reviewed Journal)IX. Diş  Fırçası ve Diş Macununun  Fissur  Sealantlar  Üzerine Aşındırıcı Etkisi TULGA-ÖZ F., ÜÇTAŞLI S.A.Ü.Dişhek.Fak.Derg, vol.19, no.2, pp.233-237, 1992 (Peer-Reviewed Journal)X. Evaluation of impression tray techniques in microstomic patients    European Journal o f Prosthodontics and Restorative DentistryHASANREİSOĞLU U., ÜÇTAŞLI S., GÜRBÜZ A.European Journal of Prosthodontics and Restorative Dentistry, vol.1, pp.31-33, 1992 (Peer-Reviewed Journal)XI. Analysis o f stresses in modified resin-bonded cast fixed partial dentures Modifiye metal destekli   adhesif köprülerde kuvvet analizi.Yurdukoru B., ÜÇTAŞLI S.Ankara Üniversitesi Diş Hekimligi Fakültesi dergisi = The Journal of the Dental Faculty of Ankara University, vol.17,no.1, pp.91-98, 1990 (Scopus)XII. Evaluation of stresses in different cingulum rest seats Farkli singulum rest yuvalarinin kuvvet iletimi  yönünden karşilaştirilmalari.Pamir A., Hasanreisoglu U., ÜÇTAŞLI S.Ankara Üniversitesi Diş Hekimligi Fakültesi dergisi = The Journal of the Dental Faculty of Ankara University, vol.17,no.1, pp.51-55, 1990 (Scopus)
Books & Book ChaptersI. Farklı CAD/CAM Materyallerinde Simantasyon TeknikleriÜÇTAŞLI S., erdog m.in: Türkiye kilinikleri protetik Diş Tedavisi Protetik diş tedavisinde CAD/CAM uygulamaları, Prof Dr Remzi Nigiz,Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.1-10, 2018II. CAD/CAM tekniklerinde kullanılan indirekt restoratif  materyaller .   ÜÇTAŞLI S., ERDOĞ ÖZGÜR M.in: Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi. Protetik Diş Tedavisinde CAD/CAM Uygulamaları, , Editor,Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri, Ankara, pp.1-8, 2018
Refereed Congress / Symposium Publications in ProceedingsI. İmplant Destekli Hareketli Bölümlü Protez Uygulanan Hastalarda Memnuniyet DeğerlendirmesiÜÇTAŞLI S., ŞİRİN TÜRKMENDAĞ Ş.Türk Dişhekimleri Birliği 27. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 30 October 2023II. İki-implant destekli mandibular overdenture uygulamarında hasta memnuniyetinin değerlendirmesiÜÇTAŞLI S., ÖZTOL E.Türk Dişhekimleri Birliği 27. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 30 October 2023III. Hareketli Bölümlü Protez Teslim Aşamasında Hastaya Önerilen TavsiyelerÜÇTAŞLI S., ÖZKAN P., Büyükateş İ., Öztol E., GÖÇMEL S.Türk Dişhekimleri Birliği 27. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 30 October 2023IV. Hareketli Bölümlü Protez Teslim Aşamasında Hastaya Önerilen Tavsiyeler: Pilot ÇalışmaBüyükateş İ., Öztol E., Göçmel S., Özkan P., Üçtaşlı S.TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ 27.ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 26 October 2023V. Rezin esaslı yapıştırma simanlarının lityum disilikat cam-matriks seramik materyaline makaslama bağlanma dayanımı - Shear bond strength of resin based luting cements to  lithium disilicate glass-   matrix ceramic



ÜÇTAŞLI M., ÜÇTAŞLI S.Türk Dişhekimleri Birliği 27. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 26 October 2023VI. Comparison of surface scale changes on the intaglio  surface of denture between digital and  conventional impression according the stereophotogrammetric measurement. Özkan P., Dormen M., Üçtaşlı S., Büyükateş İ.ACADEMY OF DENTAL MATERIALS, California, United States Of America, 03 October 2023VII. Comparison of Surface Topography of Short-Fiber Reinforced Composite with Hybrid TypeCAD/CAM restorative materialsÜÇTAŞLI M., Wada K., Wada J., ÜÇTAŞLI M. B., ÜÇTAŞLI S., Lassila L.CED/NOF IADR Oral Health Research Congress 21-23 Eylül 2023, Rodos-YUNANİSTAN, Rodos, Greece, 21 - 23September 2023VIII. Short fiber-reinforced direct and indirect MOD Overlay restorations.  Garoushi S., Akbaşak Sungur Ö., ERKUT S., Vallittu P., ÜÇTAŞLI S., Lassila L.CED/NOF IADR Oral Health Research Congress 21-23 Eylül 2023, Rodos-YUNANİSTAN, Rodos, Greece, 21 - 23September 2023IX. Bond strength evaluation of different types of resin based luting cements before and after  dynamic-  aging.ÜÇTAŞLI S., Büyükateş İ., Öztol E.46th EPA (European Prosthodontic Association) Congress 14-16 Eylül 2023, Vilnius, LİTVANYA, Vilniaus,Lithuania, 14 September 2023X. Clinical evaluation of high-strength tooth-supported crown restorationsERDOĞ ÖZGÜR M., ÜÇTAŞLI S.7th International Congress on Adhesive Dentistry (IAD) 01-03 Haziran 2023, Konya-TÜRKİYE, Konya, Turkey, 1 -03 June 2023XI. F iber post-core-crown restoration with short-fibre reinforced flowable composite.ÜÇTAŞLI S., Çetin Ü.45th EPA Congress 22-24 Eylül 2022, Siena-İTALYA, Sienna, Italy, 22 - 24 September 2022XII. Depth of cure of three different types of composite resin restorative materials by means of surface hardness measurements.ÜÇTAŞLI S., ŞİRİN TÜRKMENDAĞ Ş., Büyükateş İ., Dormen M.45th EPA (European Prosthodontic Association) Congress 22-24 Eylül 2022, Siena-İTALYA, Siena, Italy, 22September 2022XIII. Seramik ve Seramik-Benzeri Materyallerin Klinik Uygulama Alanları ve Uygun Simantasyon TeknikleriÜÇTAŞLI S.Türk Dişhekimleri Birliği 26. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 08 Eylül – 11 Eylül 2022, İstanbul-TÜRKİYE,İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2022XIV. İki farklı yapıda rezin esaslı yapıştırma simanının kullanım sürelerine bağlı yüzey sertlik değerlerinin karşılaştırılmasıŞİRİN TÜRKMENDAĞ Ş., ÜÇTAŞLI S.Türk Dişhekimleri Birliği 26. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 08 Eylül – 11 Eylül 2022, İstanbul-TÜRKİYE,İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2022XV. Aşırı kron kaybı o lan dişin tek seansta restorasyonu ÜÇTAŞLI S., ŞİRİN TÜRKMENDAĞ Ş.Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi 20-21 Şubat 2020, Ankara, Turkey, 20 -21 February 2020XVI. NASIL BASARILI SERAMİK VENEER RESTORASYON ELDE EDİLİR?ÜÇTAŞLI S., SAĞESEN H. L. E.İZDO 26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 8 - 10 November 2019XVII. Polikristalin Seramik Yüzeyine Farklı Resin Esaslı Yapıştırma Simanlarının Bağlanma DayanıklılığınınKarşılaştırılmasıOĞUZ E. İ., ERDOĞ ÖZGÜR M., SUNGUR S., ÜÇTAŞLI S.
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